
reference - урановое стекло без примесей
бусины современные из УС, примеси 137Cs
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Урановое стекло (чешские бусины, современные)
сравнение с референсным спектром уранового стекла

https://dosemap.org

LaBr₃(Ce) ⌀25x25 мм
линейный масштаб, вычет фона

238U, 235U,
примеси 137Cs
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